Anwendungsbeispiele

Kennen Sie schon unsere industrietauglichen akkreditierten Dienstleistungen?

Schichtdickenmessungen von Lackierungen oder von Keramikbeschichtungen, Schichthaftung
Detektion von Mikrofehlern in Folienverbunden

Verborgene Schaden in Verbundwerkstoffen

Oberflachenfehlerdetektion in Umformteilen als Alternative zur Magnetpulverprifung
Prifung an Stahl-Langprodukten in Bewegung

Erkennung von unerwiinschten Fremdphasen in Gussstahl

Rissdetektion in Keramik

Materialidentifikation/Unterdrlickung von Emissivitatseinflissen durch spektrale Auflésung

Fraunhofer-Institut fur Zerstorungsfreie
Prafverfahren IZFP

Campus E3 1
66123 Saarbriicken

+49 681 9302 0

info@izfp.fraunhofer.de
www.izfp.fraunhofer.de

Kontakt

Kompetenzbescheinigung des akkreditierten Priflabors entsprechend DIN EN ISO / IEC
17025, (neue) zerstorungsfreie Prifverfahren fur die industrielle Prifpraxis zu qualifizieren
und validieren

Schneller Transfer bis zur Marktreife fir den qualifizierten, normenkonformen Einsatz in
industriellen Anwendungen sowohl fir Neuentwicklungen (Eigenentwicklungen) oder fr
Anpassungen

Zertifizierung des zugehorigen Qualitdtsmanagementsystems nach DIN EN I1SO 9001

~ Fraunhofer

IZFP

Sensor- und Datensysteme fiir Sicherheit,
Nachhaltigkeit und Effizienz

Thermographischer Nachweis eines Risses in einer Solarzelle

Beruhrungstreie abbildende Prufung
mit thermischen Techniken
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Links: Delaminationen unter einer Nickelbeschichtung auf Stahl; rechts: Schichtdicken-

schwankungen an einem lackierten Automobilbauteil

BerUhrungsfreie abbildende Prifung mit
thermischen Techniken

Moderne Hochleistungsmaterialien wie
beschichtete Turbinenschaufeln oder
faserverstarkte Kunststoffmaterialien
erfordern eine zuverldssige Qualitatssi-
cherung. Wichtig ist die wiederkehrende
Prifung sicherheitsrelevanter Systeme

und Komponenten. Zur zerstorungsfreien
Charakterisierung dieser Materialien und
Bauteile werden zunehmend Priftechniken
benotigt, die flr eine schnelle und zuver-
lassige Online-Prifung in der Produktionsli-
nie (100%-Prifung) geeignet aber auch so
mobil und flexibel sind, dass sie vor Ort in
der wiederkehrenden Priifung eingesetzt
werden konnen. Um diese Anforderungen
zu erfillen, sind insbesondere Priiftech-
niken gefragt, die eine schnelle, automa-
tisierbare Prifung auch an kompliziert
geformten Bauteilen ermoglichen.

Aktive thermische Priftechniken wurden
zur Anwendungsreife flr industrielle

Serienprifsysteme voran getrieben. Prinzi-
piell lassen sie sich fir alle Materialien und
Bauteile mit komplexer Geometrie einset-

zen, erlauben hohe Prifgeschwindigkeiten
und die berthrungslose Charakterisierung
der Bauteile und Bauteilbeschichtungen.

Im Fraunhofer IZFP wurden verschiede-
ne Varianten thermischer Priftechniken
entwickelt, die unterschiedliche physi-
kalische Effekte zur Energieeinbringung
(Aufheizung) und unterschiedliche
Auswertetechniken nutzen. Gemeinsam
ist die Aufheizung des Priifobjekts. Die
Temperaturverteilung der Oberflache des
Prifobjekts wird mit einer Infrarotkamera
zeitaufgeldst beobachtet (aktive dynami-
sche Thermographie). Die Reflexion oder
Transmission der erzeugten transienten
Warmestrome liefert die gewlinschte
Information. Die Aufheizung kann dabei

Links: Rissanzeige Schmiedebauteil mit induktiv angeregter Thermographie;

rechts: Priifobjekt, metallographischer Schliff (200 um Risstiefe)

impulsartig (Pulsthermographie) oder peri-
odisch erfolgen (Lock-In Thermographie).
Folgende Varianten stehen zur Verfligung:

® |ichtanregung durch Lichtblitz,
Halogenlampen, LED-Arrays etc.
Ultraschallanregung
Induktionsanregung an elektrisch leiten-
den Werkstoffen

Mikrowellen

Heiss- und Kaltluftanregung

Auswertetechniken wie Puls-Phasen- oder
Lock-In-Analyse werten die Bildsequen-
zen aus und unterdriicken Storeffekte.

Sie ermdglichen Aussagen Uber Fehler-
tiefen oder die quantitative Abbildung

der Schichtdickenverteilung am Bauteil
sowie automatisierte Fehlererkennung und
Datenkompressionstechniken als Voraus-
setzungen zur Prifung von Massenteilen
mit Priftaktraten von einigen Sekunden.
Rekonstruktionstechniken zur Bestimmung
der Fehlergestalt aus den Thermographie-
daten sind verflgbar.

Das Fraunhofer IZFP verfligt Uber tragbare
und stationare Infrarotkameras im nahen,
mittleren und langwelligen Infrarot sowie
Dual-Band mit Temperaturauflésungen
von bis zu 15 mK und Bildraten bis 20 kHz
(Teilbild). Objektive vom Makro- bis zum
Weitwinkelbereich sowie Teleobjektive
flr groBe Prifabstande sind vorhanden.
Eine fur die dynamische Thermographie
konzipierte Software wird standig weiter-
entwickelt. In einem groBen Applikations-
labor kdnnen Machbarkeitsuntersuchun-
gen durchgeflihrt und Prototypen erprobt
werden.

Vorteile

m Schnelle, flichenhafte Prifung —
optional ist die vollautomatische
Fehlererkennung

Berlihrungsfrei

Gekrimmte Prifobjektoberflachen
An allen Werkstoffgruppen einsetzbar
Hoher Grad an Automatisierbarkeit
Verzicht auf Prifmedien und
Chemikalien



